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ABSTRAK 

Produk penutup drainase yang tidak baik dan sesuai dapat membahayakan 

pengguna jalan, selain itu dapat berakibat buruk pada lingkungan seperti sampah 

menumpuk di saluran air, saluran air tumpat, kecelakaan, dan lainya. Penelitian ini 

berfokus pada pembuatan produk penutup drainase yang dipadukan dengan 

Stopping Guard sebagai alat bantu untuk perhentian kendaraan. Produk tersebut 

dibuat dengan material concrete foam yang diperkuat serat tandan kosong kelapa 

sawit (TKKS) dan diberi plat pada kedua ujungnya agar diperoleh struktur yang 

lebih baik dan ringan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa respon produk 

terhadap pengujian beban impak jatuh bebas. Pembuatan produk menggunakan 

mortar, semen 26%, pasir 38%, air 28%, blowing agent 4%, dan serat TKKS 4%. 

Dimensi produk tipe 1 adalah 920× 200 × 150 mm dan tipe 2 920 × 200 × 230 

mm. Dari hasil pengujian impak jatuh bebas pada ketinggian 1,5 m didapatkan data 

bahwa nilai rata-rata energi serap sebesar 74,09291719 Joule dan nilai harga 

impak rata-rata sebesar 0,037046       dan tidak terjadi retak ataupun patah. 

Sedangkan produk tipe 2 didapatkan nilai rata-rata energi serap sebesar 

74,54616333 J dan nilai harga impak rata-rata sebesar 0,037273       dan tidak 

terjadi retak ataupun patah 

Kata Kunci : Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit, Stopping Guard Covers, 

Concrete Foam, Beban Impak Jatuh Bebas 
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