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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dibidang struktur pada saat ini mengalami kemajuan yang 

begitu pesat, yang mana berlangsung diberbagai bidang, misalnya gedung-gedung, 

jembatan, jalan, tower, dan sebagainya. Beton merupakan salah satu bahan pilihan 

sebagai bahan untuk struktur dalam konstruksi bangunan tersebut. Beton diminati 

karena banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya, antara lain 

harga yang relatif, memiliki kekuatan yang tinggi, perawatan yang mudah, dan dapat 

dibentuk sesuai dengan yang diharapkan. Inovasi teknologi beton selalu dituntut 

guna menjawab tantangan kebutuhan konstruksi pada saat ini, Beton yang dihasilkan 

diharapkan mempunyai kualitas tinggi meliputi kekuatan dan daya tahan tanpa 

mengabaikan nilai-nilai ekonomisnya. Secara praktis kuat tekan beton dapat 

menggambarkan sifat lain seperti kedap air, kekuatan dan ketahanan terhadap 

pengaruh cuaca. Hal lain yang mendasari pemilihan dan penggunaan beton sebagai 

bahan konstruksi dilihat dari faktor efektifitas dan tingkat efisiensinya.  

Secara umum bahan pengisi (filler) pada beton terbuat dari bahan-bahan yang 

mudah diperoleh, mudah diolah (workability) dan mempunyai keawetan (durability) 

serta kekuatan (strength) yang sangat diperlukan dalam suatu konstruksi bangunan. 

Dari sifat yang dimiliki beton inilah yang menjadikan beton sebagai bahan alternatif 

untuk dikembangkan baik dalam bentuk fisik maupun metode pelaksanaannya. 

Berbagai penelitian dan percobaan dibidang beton dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas beton. Teknologi bahan dan teknik pelaksanaan yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan percobaan tersebut dimaksudkan untuk menjawab 

tuntutan yang semakin tinggi terhadap pemakaian beton pada setiap konstruksi 

bangunan serta mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi pada pengerjaannya 

dilapangan. Dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat dan bangunan massal 

lainnya dibutuhkan beton dengan kekuatan tinggi, Beton mutu tinggi merupakan 

pilihan yang paling tepat untuk menciptakan suatu konstruksi yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Dengan demikian kuat tekan beton menjadi kriteria dasar dalam 

menentukan kualitas beton secara umum. Sikament LN merupakan salah satu bahan 
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tambah dalam perencanaan beton dengan mutu tinggi yang mana saat ini terus 

diujicobakan untuk mendapatkan kuat tekan yang lebih tinggi. Dimana penggunaan 

Sikament LN ini terhadap campuran beton didapat dari dosis yang diujikan. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis menganalisa tentang “Pengaruh 

Penambahan Sikament LN Terhadap Kuat Tekan Beton Normal” untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan Sikament LN terhadap beton 

normal. 

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

    1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari analisa penambahan ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui perbandingan kuat tekan beton normal dan dengan 

beton yang di tambah Sikament LN 

2. Untuk mengetahui kadar optimal penggunaan Sikament LN  pada 

beton normal sehingga didapat hasil kuat tekan yang ingin dicapai. 

3. Mengetahui bertambah atau berkurang dari berat beton dengan 

ditambahkannya Sikament LN ini 

4. Mengetahui komposisi ideal pada beton menggunakan Sikament LN 

5. Mengetahui hasil uji slump beton dengan tambahan Sikament LN 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil analisa ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pada dunia konstruksi, adapun kegunaan dari Sikament LN ini sebagai berikut 

: 

1. Untuk mempersingkat waktu ikat beton. 

2. Mempermudah pekerjaan yang membutuhkan setting time beton yang 

cepat, seperti : 

a. pengerjaan beton dalam air. 

b. pengerjaan borepile. 

c. pengerjaan abutment. 

3. Meminimalisir terjadinya pemisahan agregat dengan pasta semen akibat 

tidak bisa saling mengikat (segregasi) terhadap beton  
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4. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan beton yang maksimal. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang menjadi 

batasan masalah, sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan adalah semen Portland Composite Cement (PCC) 

dengan merk  Semen Padang. 

2. Agregat kasar (split), berasal dari toko bangunan Kota Padang. 

3. Agregat halus (pasir), berasal dari toko bangunan Kota Padang. 

4. Air yang digunakan dari Laboratorium Teknologi Beton, Prodi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta. 

5. Zat additive merk Sikament LN dengan variasi 0,5%, 1%, dan 1,5%. 

6. Benda uji berupa silinder beton dengan d = 15 cm dan h = 30 cm. 

7. Jumlah seluruh benda uji adalah 48 benda uji. 

8. Umur beton yang di uji adalah 3, 7, 14 dan 28  hari. 

9. Faktor air semen (fas) 0,44. 

10. Kuat tekan rencana f”c = 25 MPa. 

11. Metode perancangan yang digunakan adalah SNI 03-2834-2000.  

1.4 Sistemetika Penulisan 

Secara umum tulisan ini terbagi dalam lima bab yaitu: Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil Pengujian dan diakhiri oleh 

Kesimpulan dan Saran. Berikut ini merupakan rincian secara umum mengenai 

kandungan dari kelima bab tersebut di atas :  

 

 

 BAB I   PENDAHULUAN 

 Membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian beton 

seperti latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, hipotesa 

awal, batasan masalah, metoda penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II   TINJAUAN  PUSTAKA  
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 Menjelaskan tentang pengertian beton secara umum berdasarkan teori 

dasar dan material-material pembentuknya, aplikasi beton mutu normal, 

keuntungan dan kerugian dari penggunaan beton, material pembentuk 

beton serta bahan tambah Sikament LN. 

 BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian dimulai dari waktu dan 

tempat pelaksanaan, metode pengambilan data, bahan dan peralatan yang 

digunakan serta prosedur penelitian. 

 BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Berisikan tentang pembahasan dari hasil pengukuran berat beton dan 

analisa data pengujian kuat tekan beton dari berbagai umur rencana 

berdasarkan pengujian terhadap beton normal dan beton yang 

menggunakan bahan tambah Sikament LN. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil analisa 

yang diperoleh dari pengujian sampel serta saran-saran yang dapat 

penulis berikan untuk penelitian yang telah dilakukan dan untuk 

penelitian yang akan dilakukan penulis lainnya. 

.  
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