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Abstrak 

Pada pelaksanaan dalam pencampuran aspal pada pekerjaan jalan digunakan bahan 

pengisi (filler), agregat kasar, halus dan aspal. Dalam penelitian ini digunakan limbah 

serbuk keramik. Pemanfaatan limbah serbuk keramik sebagai filler campuran pada 

aspal dapat menjadi alternatif lain pengganti  semen. Limbah keramik dari 

pembongkaran suatu bangunan tersebut dapat mencegah kerusakan lingkungan dan 

dapat menghemat biaya . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serbuk 

limbah keramik sebagai bahan pengisi (filler) pada aspal terhadap nilai parameter 

Marshall. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode 

Marshall yang sesuai dengan spesifikasi Umum Binamarga 2010 revisi 3. Penelitian 

ini menghasilkan KAO sebesar 5,5% . Dari hasil pengujian Marshall yang dilakukan 

diperoleh nilai stabilitas, density, VMA, VIM, VFA, MQ dan flow dengan setiap 

kadar filler telah  memenuhi persyaratan pada campuran aspal beton AC-WC dengan 

memiliki masing-masing karaktersitik sendiri menurut spesifikasi Umum Bina Marga 

2010 revisi 3. 
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