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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Semakin banyak serat  dan penekanan yang ditambahkan pada

biokomposit maka semakin meningkat nilai impak pada biokomposit.

2. Semakin sedikit serat  dan penekanan yang ditambahkan pada biokomposit

maka semakin Meningkat nilai kekuatan lentur.

5.2 Saran
Setelah penelitan yang saya lakukan maka dapat diberikan saran kepada

penelitan selanjutnya dengan memberikan hal hal sebagai berikut :

 Perhatiakan cetakan ,apakah ada kebocoran atau tidak jika terjadi

kebocoran pada cetakan akan mengurangi resin epoxy. tutup

kebocan dengan gomok anti panas agar resin epoxy tidak keluar.

 Proses pengadukan harus diperhatikan, karena jika terlalu lama di

aduk maka campuran epoxy dengan hardener akan mengeras.

 Lakukan penyususan serat secara baik sehingga mendapatkan

komposit yangh homogen, hal tersebut sangat penting diperhatikan

untuk mendapkatkan sifat mekanis yang baik.
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