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ABSTRAK 

 

 Komposit merupakan gabungan dari dua buah lebih material yang berbeda dan 

sifat komposisi yang berbeda, sehingga menghasilkan material dengan kualitas dan 

karakteristik yang berbeda dari kualitas dan karakteristik elemen aslinya. Material 

komposit paduan resin Polyester dengan penguat serat kelapa sawit dilakukan dalam 

tiga komposisi berbeda : Pada spesimen I ( 70% resin polyester dengan 30% serat 

kelapa sawit ) spesimen II ( 80% resin polyester 20% serat kelapa sawit ) untuk 

spesimen III ( 90% resin polyester 10% serat kelapa sawit). Pada penelelitian ini 

digunakan serat acak. Sedangkan pengujian yang dilakukan pengujian impact dan 

pengujian terik. Pada pengujian tarik didapat nilai tegangan, regangan dan modulus 

elastisitas dimana nilai kekuatan tertinggi pada komposisi 90%:10% dan pada 

pengujian impact didapat nilai ketangguhan impact pada komposisi 80% :20% dimana 

didapat nilai energy serap dan harga impact. Penambahan fraksi komposisi 

mempengaruhi kekuatan material namun ada beberapa faktor yang dapat membuat 

material tersebut mengalami penurunan sifatnya factor pencampuran antara resin dan 

katalis dimana komposisi ini sangat berpengaruh pada komposit tersebut dimana 

semakin banyak katalis yang di berikan maka sifat material tersebut getas namun 

sebaliknya jika katalis yang diberikan sesuai dengan perhitungan resin maka resin dan 

serat dapat tercampur secara baik dan dapat membuat material tersebut lebih kuat, dan 

factor penuangan resin dalam cetakan merupakan hal penting dalam menentukan sifat 

material yang dibuat salah satunya ialah jika salah dalam penuangan maka dapat 

menimbulkan gelembung didalam cetakan, begitu juga dengan banyaknya prsentase 

serat dalam saat pencetakan tidak semua serat dan resin yang saling terikat sehingga 

dapat menyebabkan material tersebut mengalami kegagalan dalam pembuatan yang 

dapat menimbulkan sifat material tersebut tidak baik. Adapaun faktor yang lain yaitu  

masih terdapat cairan minyak yang terdapat pada beberapa serat yang dapat membuat 

antara serat dan resin tidak dapat  berikatan secara maksimal. 
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